
LASSELSBERCER

Teljesítmény nyitatkozat
Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utal, repülőtereké má5 közforgalmú területek

aszfaltkeverékeihez es íelületi bevonatokhoz

c€ 1139 - cPR- 0789/11
PlsZ EN 13043:2002/Ac:2004 é az e-UT 05.01.15:2018

Azonosító szám: Nyék. 0114 / 2019.

szemnagyság 4laI
szemszerkezet ( l4sz EN 13043:2003 ) Gc 90/10
szemszerkezet ( Úr2 J,6o1 1|200s ) zK 4l íí
közbenső ellenőrző szita (8 mm) Gzsns
szema laktény€ző 5lr
Lemezességiszám
Testsűrűseq 2500 2,100 kglfi3

Los Angeles apróZídás
14 ikro-Deval aprózódás IYD[10
Fagyállóság
Törtszemek % -os arány szerinti besorol Cao/1

MagnéziUm-szulfátos kristalyosítás 1,1Sc
vízfelvétel 2,33(tómeg%)

Kémiai jellemzők
Kioridok 0,00 o/.

sávoldható s7úliáttartálom ASc,:
osszes kentartalom < 1% s ( tömeq ó/o ) meqfelelő
karbonát tartalom 0,001 % alatt

Rad oaktíV k sugálzás I=0.4l7
Nehézfém kbocsáés 3 ppm
Alkáli-kovasaV állóság Nem reakcióképes adalékanyáq

A nvilaBozat éívénYessédi ideie: A Teljesítmény nyilatkozat kjállíbásáól sámítoú egy éV.
A sállíhji megfele6§&i nyilatkozat felülvizsgáIata évente történik,
Á megfelelős€i nyilatkozat a szállíóbvéllel együtt érvényes|

vizsoáló szeív€Eetek mdvnek üzsoálata alaDián a meofelelőéoi nviladozat kiadás]a keíül:
AMT DERWIENER LAN DERSRfGIERUNG,
Zertifi ,zierungs§telle 

fi ir Baupodukte
1110 Wien, RinbdcktraBe t5. ( Notifled Pjody No, 1139 )

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINÓSÉGELLENÓRZÓ INNOVÁCIÓS NONPROFrr KFr.
8218 v€szpíém, &jzsa Gy, í,t 34. ( NAT 1 1110/2006 számon akkreditílt laboratófium)
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